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‘Rapporto diProva: 20150850 459C .2 T_APR. 20190ata emissione documento 22/04/2015
?fé’roduttam: SAMTE SRL - Sannic Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Bengvento (BN)
_‘\Rich_iedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 ~ 82100 Benevento (BN)
Data di ricezione/campionamento:  04/03/2015
Tipolegia del rifiutor Rifiuto costituito da materiafe non ferroso proveniente dalfimpianto STIR di Casalduni.
-Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12
RISULTATI ANALITICI
Parametro | Risultati Unita di Metodo di | “Tecnica Limiti D.M.
analitict misura _ riferimento aralitica 05/02/98 &
sim.l.
'i_/S_tato fisico salido
Colore vario Metodo interno Colore | colorimetria
Odore caratteristico Metodo Interno Olfattometria
. .P.UNEI'I con granulometria 0,12 % metodo interno polveri 10
mferaore a10um 10 pim:
Sofventl organici Totali <1 mg/ka EPA 5030 C+ EPA GC-MS 1.000
8260 C
Qh e grassi <10 ma/kg IRSA - CNR n. 5160 IR 1.000
PCB e PCT totali < 25 1g/Kg EPA 8082/A 2007 GC/MS 25
Inerti, Plastiche, e Materiali non <10 ma/kg metodo-gravimetrico | Gravimetria 10.000
ferros:
C E.R.: 1912 02 (metalli ferrosi) A
e |||
Il ResponsabiléZdelle prove Il Reggé sabile é:kg! L\a oratcr{i
3 tt Y
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Note * Note: n.d.= non determinato (i
1l presente rapporto di prova nen puo essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scntta del ]aboratorta
Si attesta inoltre che 1l laborataorio & qualificato (Certificato DNV n.CERT-10808-202-AQ- NPL-SINCERT) secondo quanto previsto dal
D.M. Ambiente del 3:agosto 2005 (pubblicato sulla G.U.R.% del:30 agosto 2005 n,201) allegato 3.
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Particolare del rifiuto allegato al rapporto di prova 20150850
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