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Del 07.07.15

SAMTE —Sanui_o Ambiente e Territorio
Via Angelo Mazzoni, 19

;Q.B I / 91{01\\3 82100 Benevento

OGGETTO: Servizi di Analisi e Monitoraggio Ambientale presso gli impianti
della societd provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl -
CIG.588102575A-

Il sottoscritto dott. Piero Porcaro nato a Benevento il 26 maggio 1963 (cod. fisc. PCR
PRI 63E268A783C), ivi domiciliate, anche fiscalmente, alla via Avellino n.4 nella qualita di
amministratore delegato e legale rappresentate della societd a responsabilita limitata
“TECNO BIOS S.R.L." con sede legale in Apollosa (BN) alla Strada Statale Appia n.7 km
256, s.n.c.

TRASMETTE quanto segue:

RdP 201508580 Rev.2

Data Firma

07.07.15

SedeLegale - 5.5, Appia Km 256 - 82030 Apoliosc - Benevento - Centro di Ricerca - Piazza $. Gluseppe Moscati, 8 - 5.5, Appia krr 254900 - 82030 Apoliosy - Bensvento:
tel. +39 0824 364090 / +30 0824 363712 faxe +39 0824 354092 ' ' o

Emuil : info@tecnobios.com hetp:lfwww. tecnobios.com R. 1. BntC.F./Partita L.V.A. n. 00 872 990 627 REA 65094 Cap. Soc. €1.000.000,00i.v.



&0 del 13703703, pubblicate sulla: G, del 25103703
e e L ) o %OOB 14001:2004° iLg\:lmratono accreditato Accredia n, 964,

@ ; rtificata da DNV, UNIEN IS0 9001
Q:le?ﬁ:sz ’accredltate possonc essere visionate collegandosi al sito www. accredigit
S ?l Azlenda accreditata come Contro di Formazione per 1a Regione Caripania con il codice 1481/01/07

*v.l. Rapporto di Prova: 20150850 | Data emissione documento 25/06/2015
. Rev. n. 2 del 25/06/2015
Produttore:  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

B gl

¥ Richiedente: SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)
ol Data di ricezione/campionamento:  04/03/2015

y Tipologia del rifiuto:  Rifiuto costituito da materiale non ferroso proveniente dall'impianto STIR di Casalduni.,

hi: Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12

RISULTATI ANALYTICY
Parametro | Risultati  Untddi | Metodo di Tecnica Limiti D.M.
analitici misura riferimento analitica 05/02/98 e
] sim.i.
! ';stato fisica solido
vario M_etqdd interno Colore | colorimettia
caratteristico ; Metodo Interno Olfattometria
IPolveri con granulometria 012 | % metodo interno polveri 10
“inferiore @ 10 pm . 10w
s Solventi organici Totali < 1 maika EPAS030C+ EPA |  GC-MS 1.000
b} 8260 C
|0li & grassi < 10 mg/kg | IRSA-CNRn, 5160 R 1.000
PCR e PCT totall <25 HofKa £PA BOB2/A 2007 GC/MS 25

CER: 191203 (metalli non ferrosi)

GIUDIZIO PROFESSIONALE

4 Con5|derate le informazioni ricevute dal produttore con ['attribuzione del relativo codice C.E.R., tenuto conto del processo

produttwo che genera il rifiuto, visto D.Lgs. 152/06 art. 184 c.1, e ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014,

ffne 1357/2014 e della Daclsione 955/2014 e s.m.l., il rifiuto & cEassﬁcabﬁe come SPECIALE NON PERICOLOSO. Pertanto esso

" |pud essere conferito presso idoneo impiante debitamente autorizzato; ove ne ricorrono i presupposti tecmc; 2 norrnatlw, pud.
' essere recuperato ai sensi del D.M. 05/02/98 e s.m.i,, af punto 3.1 defi ‘allegato 1 e suballegato 1 AL RN

S e E
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i B

B
o

: Note Note: n.d.= non determinato
: 1t presente rapporto di prova non puo essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

o Si attesta inoltre-che i laboratorio & qualificato (Certificato DNV n.CERT-10808-202-AQ-NPL-SINCERT) secondo quanto previsto dal
D.M. Artbiente del 3-agosto 2005 (pubblicato sulla G.U.R.L del 30 agosto 2005 n.201) allegato 3.

et 0
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ade Legale: $.5. Appia Km 256 - 82030 Apallosa (Benevento) - Centro di Ricerca: Piazza $. Giuseppe: Moscati, 8 - $.8. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
: Tel, +39 0824 364000 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
E-mail: info@tecnabios.com - htp:fvnsw.tecnobios.com - R.L. Br/C.F./Partita L.V.A. n. 00 872 980 627 - REA 68094 - Cap. So¢. €P1 .000: 6190 0? iv.
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Centro di Ricerca accreditato con DM, n. 560.del 13/03/03, pubblicato sulla G.U. del 25/03/03
Azienda Certificata da DNV UNLEN 1SO ‘3{!{!1 2008 - 14001:2004 Laboraterio accreditato Accredia n. 964.
Le prove accreditate possono essere visionate collegandosi al sito www.accredia.it
Azienda accreditata come Centro di Formazione per la Regione Campania con il codice 1481/01/07

Particolare del rifiuto allegato al rappotto di prova 20150850 rev.2




Centra di Ricerca: accredltato con DM, 0, 560 del '13/03/03, pubblicato sulla: Ghogdel 25/03/403
Azlenda Certificata da DNV UNIEN ISO: 3001 22008 - 14007:2004 Laboraterio; acereditato Accredia n. 964:
Le prove accreditats possonc essere visionate collegandasi al’ ‘sito www.accredialit
Azienda accreditata come Centro di Formazione per la' Regione Campania con il codice 1481/01/07

“"liRapporto di Prova: 20150849 Data emissione documento 25/06/2015 |

3

bl Rev. n. 2 del 25/06/2015
[Produttore:  SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento (BN)

?fRichiedente:- SAMTE SRL - Sannio Ambiente e Territorio,Via AngeloMazzoni, 19 - 82160 Benevento (BN)

%

“Data di ricezione/campionamento:  04/03/2015

‘ éfripc!ogia de! rifiuto:  Rifiuto costituitd da materiale ferroso (filo di ferro) proveniente dallimpianto STIR di Casalduni.

Yl.«Campionamento: Prelevato da T.B. PO 08 ED. 2 Rev.1 del 30.11.12

RISULTATI ANALITICY

i Parametro T Risultati Untadi |, Metododi | Tecmica |  LmiiDM,

i1 | analitici misura " riferimento analitica 05/02/98 ¢

i ] Sm.i.

Stato fisico solido

.’tf.‘-_aiore vario Metodo internc Colore | colorimetria

_bﬁore caratteristico Metodo Interno: Olfattometria

Polveri con granulometria _ 0,11 % metodo interno polveri 10

“inferiore a 10 ym _ ' 10 ym e

{{Inertt, P]ast{che, e Materlalz non < 10 mg/kg metodo gravimetrico | Gravimetria 10.000

“iferrosi )

‘ PCB e PCT totail < 25 Ha/Kg EPA 8082/A 2007 GC/MS 25
Solventi organici Totali <1 - mgfkg EPA 5030 C+EPA | GC-MS 1.000

] \ | 8260 C

ion e grassi <10 ‘ma/ky IRSA - CNR n. 5160 IR 1,000

"E'C.Ez R.: 1912 02 {metalli ferrosi)

4, GIUDIZIO PROFESSIONALE

Cons:derate le informazioni ricevute dal produttore con l'attribuzione del relativo codice C.E.R., tenuto conto del processo
produttivo che genera il rifiuto, visto D.Lgs. 152/06 art. 184 c.1, ¢ ai sensi dei Regolamenti UE: n.1272/2008, n.1342/2014,
n. 1357;’2014 e della Decisione 955/2014 e s.m.i., il rifiuto & dassificabile come SPECIALE NON PERICOLOSO. Pertanto esso
puo essere conferito presso idoneo impianto debitamente autorizzato; ove ne ricorrono. i presupposti 'ecnzc1 e normativi, puo
; essere recuperato ai sensi del D.M. 05/02/98 e s.m.i., al punto 3.1 dell allegato 1 esuballegato 1

%3 (.""52

e

Note Note: n.d.= non determinato
1l presente rapporto di prova non puo essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo.approvazione scrittadel laborator:o

Si-attesta inoltre che il Jaboratorio & qualificato (Certificato DNV n.CERT-10808-202-AQ~ NPL-SINCERT) secondo quanto previsto dal
D.M, Amblente del 3 agosto 2005 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 30 agosto 2005 n.201) allegato 3.

A

SFde legale: 8.S. Appla Km 256 - 82030 Apoliosa [Benevento) Cantro di Ricerca: Piazza S..Giuseppe Moscali, 8 ~8,S. Appia Km 264+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
Tel. +39 0824 364000 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092 '
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3 01 ceredia n. 964,
Le prove accreditate possong essere visionate collegandosi' al sito www.accredla.it
Azienda accreditata come Centro di Formazione per la Reglone Campania: con il codice 1481/01/07

Particolare del rifiuto allegato al rapporto di prova 20150849 rev.2
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